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ZH — ZURICH, VILLA PATUMBAH
QUANTITATIVE SALZANALYSEN
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Zusammenfassung:

In drei Verputzproben wurden Art und Menge der aus den Proben mit Wasser auswasch-
baren lonen analysiert.

Der gesamte lonengehalt aller Proben liegt zwischen 0.2 und 1.2 Ma.-%. Diese Gehalte
entsprechen Gesamtsalzgehalten, d.h. Salze und Kristallwasser, von schatzungsweise 0.3
bis 1.8 %.

Das einzige in den Proben, in relevanten Mengen enthaltene Salz ist Gips (CaS0,.2H;0). In
der Probe Pp betragt der Gipsgehalt wenig Gber 1%, in den beiden anderen Proben weniger
als 0.3%. Alle anderen lonen kommen nur in vernachlassigbaren Mengen vor.
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