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SG - VALENS, PFARRKIRCHE
ANALYSE VON MATERIALPROBEN

Zusammenfassung:
Die Malschichtsplitter tragen einen Firnisiiberzug aus einem proteinhaltigen Material.

Die weissen Ablagerungen auf der Malereioberflache, die die Probe 2 hauptsachlich
ausmachen, bestehen vor allem aus Kalk mit einer Spur Gips.

Die Probe 3 besteht aus einem Kalkmdrtel, der dolomitische und eisenhaltige Zuschlage
enthalt. In der Probe finden sich etwas Gips und eine Spur Nitrat.
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