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Zusammenfassung:

In den bemalten Bereichen liegt Uberall eine sehr diinne, stark glanzende Beschichtung auf
der Oberflache. Diese besteht vermutlich aus Acronal 300D oder ist diesem Co-Polymer aus
Acrylat, Vinylaceatat und Vinylchlorid zumindest sehr &hnlich.

Aufgrund unserer Beobachtungen und Analysen sind die Schaden nach dem
Wassereinbruch durch Salze entstanden, welche entweder Bestandteil des Malschicht-
tragers, der Malschicht oder des Firnis sind (Gips, Chlorid) oder, in geringen Mengen, tber
die Jahrzehnte in die Materialien eingewandert sind (Nitrate). Diese Salze wurden durch den
Wassereinbruch umgelagert und an bestimmten Stellen angereichert. Wo diese
Anreicherung im gefirnisten Bereich stattfand, wurde der Firnis durch punktuelle Salzan-
haufungen aufgerissen. Im besser dampfdurchlassigen Bereich der Architekturfassung ohne
Kunststoffbeschichtung wurde dagegen vor allem die graue Malschicht abgebaut.

Dadurch, dass die Salze zu einem nicht geringen Teil aus Nitraten und Calcium bestehen,
sind die Materialien etwas hygroskopisch, d.h. sie nehmen Feuchtigkeit aus der Luft auf, was
sie etwas dunkler und feucht erscheinen Iasst.
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