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Verwitterungsformen

Christine BlGuer
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Verwitterung ist auf der Erde ein
netirlicher und unvermeidbarer Prozess

Kontinent

173
ot

Verwitterung (von Gebauden oder Kontinenten) = Gesamtheit der
Prozesse, die Materialien zu kérnigen oder chemischen Einzelelementen
abbauen.

{Mittelwert der chmischen Erosion auf der Erde 6 bis 7 mm/1000 Jahre auf den Oberflachen
der Kontinente; die mechanische Erosion ist 10 mal stérker (Foucault et Raoult, 1992)}

2/ UBWLIOJSBUNIBNIMIGA | [BUO PUN BURIS

Lausanne, Kathedrale, Stidseite

2.12.2004
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Bellevue, Zieglerspital, Bern
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Nageligasse Bern, Evang. Gemeinde
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Epinal, Basilique,

Sandsteinverwitterung 8.6.2008
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Bern, Minster, Westfassade, 2.7.1985
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Bern, Rathausgasse
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Bundeshaus, Bern, Stiitzmauer, 2.9.2008 Fribourg, Cathédrale S. Nicolas, 19.6.2008

L1/ USWIOJSBUNIGNIIOA / 19LIOIN PUN BUIRIS
81/ USWIOJSBUNIGNIIOA / [OLIOI PUN BUIRIS

Bild: Bénédicte Rousset
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Stadtmauer, Fribourg, 28.3.2007 Stadtmauer, Fribourg, 28.3.2007
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Bild: Bénédicte Rousset Bild: Bénédicte Rousset

Colmar, Ancien Douane, 16.10.2006
Bilder: Bénédicte Rousset
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Kirkwall, Orkney, Kirche
Alveolen
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Thann
8.6.2008
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Bern, Schulhaus Muesmatt 12.8.1985

Welttelegraphendenkmal, Bern
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4 Abbrockeln, Castione nero

Chur, Kathdrale, 17.7.2003 Aufblattern

Epinal, Basilique.
Uf Altenberg Bern,
Rostsprengung an Sandstein 8.6.2008 ermaueraten esrgz 2?)318

Auflockerung
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Kleine Geschichte der Luftverschmutzung im
Zusammenhang mit Verwitterung

Kruste - Industrialisierung (Ende 18. bis 20. Jh): die industrielle

Revolution beginnt am Ende des 18. Jh. Verwendung neuer
Arten von Energien, zunehmende Mechanisierung.
Anderung und starke Zunahme der Emissionen (2. Halfte
19. Jh.: Anfange der wissenschaftlichen Untersuchung der
Verwitterung von Bausteinen)

Epinal Basilica
(France)
Sandstein

- Urbanisierung (seit Ende 20. Jh.): Hohepunkt der
Industriegesellschaft plus Automobilabgase (nach 1920
wurde wissenschaftliche Untersuchung sehr haufig
(Deutschland, Osterreich, England, Frankreich, ...)
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Luftverschmutzungsanteile die haupséchlich

gefahrlich sind fir Gesteine Die Entwicklung der Luftverschmutzung
SO,: SO, Konzentration in Paris von 1956 bis 1988
(ng/m3)
S0, + H,0 > H,S0, (nicht-stdichiometrisch) s AN
H,SO, + CaCO, - CaS0,,2H,0 (nicht-stdichiometrisch) 120 N
(Léslichkeit = 0.014g/l) (Laslichkeit = 2.4g/l) ©
Quellen: SO, entsteht bei der Verbrennung von ; 0 © o < ® &N © o < o ;
schwefelhaltigen Treibstoffen, wie Kohle und Erddl g 5 § § § : § § § f g
é Jahr (image F. Girardet) é

" 7.10.2001

Die Entwicklung der Luftverschmutzung

4 - SO, Konzentration in der Schweiz von 1988 bis 2006
©BAFU - 2007-10-04 (pg/m3)
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—=— Land
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« Alpen

—— Grenzwerte Luft

Lausanne, Kathedrale, Stidseite
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http://www.bafu.admin.ch/luft/luftbelastung/blick_zurueck/01693/index.html?lang=fr
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Bern ABM, 24.2.1986
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Miinster, Bern, Westseite
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: I Zrich, Kirche

Wipkingen
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25.6.201 Gipskruste; Bildbreite Foto Axel Freyberg

Figur 10 links: Marmorskulptur an einem Kapitell. Linke Bildhalfie vor und rechte nach
der Lasercinigung. Bildbreite ca. 30cm
rechis: Streupraparat einer Oberflachenprobe unter Polarisationsmikroskop,
Durchbicht emfach pelansiert. Bildbreie ca, 0. 2mm

Untersuchung und Bilder Andreas Kiing
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Riom-Parsonz, Salaschigns, St. Bartholomaus 4
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Riom-Parsonz, Salaschigns, St. Bartholoméus Riom-Parsonz, Salaschigns, St. Bartholoméus
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St. Stephan, Chur

5.6.2004

bei Peter und Paul, Bern Malta, Valetta, St. Johns Co-Cathedral
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Kathedrale Chur

12.12.2008

Kissnacht, SZ
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Rathaus, Bern, Westfassade 15.4.2004
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Rathaus, Bern, Westfassade

15.4.2004
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